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Введение 

Исследование квантовых параэлектриков на основе SrTiO3 

представляет большой интерес в связи с уникальными технологическими 

характеристиками [1, 2], а также нелинейными оптическими и 

диэлектрическими свойствами [3, 4], яркими пьезоэлектрическими 

свойствами [5]. Как известно, отличительной особенностью квантовых 

параэлектриков является температурное поведение диэлектрической 

проницаемости в низкотемпературной области [6]. Низкотемпературный 

потенциальный сегнетоэлектрический фазовый переход подавляется под 

воздействием квантовых флуктуаций, что ведет к насыщению температурной 

зависимости диэлектрической проницаемости. Известно, что воздействие на 

материал путем эпитаксиальных напряжений [7], механического давления и 

химического допирования [8, 9] может индуцировать сегнетоэлектрический 

фазовый переход в квантовом параэлектрике. Однако, механизм подобного 

фазового превращения еще до конца не изучен. 

Стоит отметить, что внедрение малой концентрации примесей в 

кристаллическую решетку SrTiO3 способствует возникновению 
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сегнетоэлектрического фазового перехода при низкой температуре, 

соответствующей предкритической области фазовой диаграммы. Это 

позволяет экспериментально установить влияние квантовых флуктуаций на 

свойства материала в данной области. При этом метод диэлектрической 

спектроскопии позволяет обнаружить макроскопический 

сегнетоэлектрический фазовый переход в системе. В данной работе 

проводится исследование диэлектрических и поляризационных свойств 

твердых растворов квантового параэлектрика PbxSr1-xTiO3 при 

концентрациях x = 0.005, 0.02, 0.04 при различных частотах и температурах. 

Эксперимент 

Твердые растворы PbxSr1-xTiO3 с x = 0.005, 0.02, 0.04 были изготовлены 

стандартным методом твердофазного синтеза путем смешивания оксидов 

SrCo3, TiO2 и PbO, взятых в стехиометрическом соотношении. Образцы 

выпекались в платиновом тигле в атмосфере кислорода при T = 1400 K в 

течение 3 часов, а затем обжигались при температуре T = 1650 K в течение 1 

часа. Образцы были спрессованы под давлением 50 МПа в форме таблеток 

толщиной 2 мм и диаметром 10 мм.  

Для проведения диэлектрических и поляризационных измерений были 

вырезаны образцы размером 5×5×2 мм. Далее, для каждого образца была 

построена структура типа конденсатора с использованием серебряной пасты, 

как показано на рис. 1 (а, б). 

Для исследования диэлектрических характеристик было проведено два 

типа измерений: измерения диэлектрической емкости в зависимости от 

температуры при различных частотах и измерения поляризации в 

зависимости от внешнего поля при различных значениях температуры и 

частоты. Исследования диэлектрической емкости твердых растворов PbxSr1-

xTiO3 проводились с помощью измерителя LCR Agilent E4980, оснащенного 

установкой исследования физических свойств материалов Quantum Design. 
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Диэлектрическая ёмкость C измерялась в диапазоне частот 1кГц - 1МГц при 

температурах  2 – 290 К. Соответствующая относительная восприимчивость 

r рассчитывалась по формуле:  

r = (C * d)/(0 * Aс) 

где d и Aс – диэлектрическая толщина и площадь конденсатора, 

соответственно.  

 

Рис.  1. – Структура типа конденсатора для диэлектрических измерений а) 

вид сбоку, б) вид сверху. Электроды наносились с помощью серебряной 

пасты. 

Поляризационные измерения проводились с помощью установки 

AixPlorer FerroTester. P-E петли гистерезиса были получены в частотном 

диапазоне 10 мГц - 5 Гц. Диапазон напряжений составлял ± 200 В. Для 

каждого из образцов были выбраны характеристические температуры, 

соответствующие температуре максимума диэлектрической проницаемости, 

и точкам выше и ниже максимума.  

Диэлектрические исследования  

Температурная зависимость диэлектрической проницаемости 

керамических образцов системы твердых раствров Sr1-xPbxTiO3 при x = 0.005, 

0.02 и 0.04 в диапазоне температур 4-290 К показана на рис. 2. Из рисунка 

видно, что внедрение даже малого количества примесных элементов Pb 

существенно влияет на температурное поведение диэлектрического отклика 



Инженерный вестник Дона, №10 (2022) 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n10y2022/7925 

 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2022 

системы и может индуцировать макроскопический сегнетоэлектрический 

фазовый переход в квантовых параэлектриках на основе SrTiO3. 

Температурные точки диэлектрического максимума указывают на то, что 

сегнетоэлектрический фазовый переход в Sr1-xPbxTiO3 наблюдается при 16 К, 

54 К и 72 К для составов x = 0.005, x = 0.02 и x = 0.04, соответственно. Таким 

образом, повышение концентрации примесных ионов Pb ведет к повышению 

температуры сегнетоэлектрического фазового перехода в твердых растворах 

квантового параэлектрика Sr1-xPbxTiO3. 
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Рис.  2. – Температурная зависимость диэлектрической проницаемости 

керамических образцов Sr1-xPbxTiO3 при x = 0.005, 0.02 и 0.04 

Известно, что форма пика температурной зависимости 

диэлектрической проницаемости и ее частотное поведение определяет 

характер сегнетоэлектрического фазового перехода [10, 11]. На рис. 3 

показано температурное поведение диэлектрической постоянной твердых 

растворов Sr1-xPbxTiO3 при x = 0.005, 0.02 и 0.04, измеренных при различных 

частотах от 1 кГц до 1 МГц.  
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Рис.  3. – Температурная зависимость диэлектрической проницаемости 

керамических образцов Sr1-xPbxTiO3 при x = 0.005, 0.02 и 0.04 в интервале 

частот 1 кГц – 1 МГц 

Из рисунка видно, что максимум диэлектрического пика слабо 

уменьшается при увеличении частоты, в то же время температурное 

положение максимумов диэлектрической проницаемости не меняется. Такое 

частотное поведение диэлектрического отклика твердых растворов Sr1-

xPbxTiO3 характерно для фазовых переходов типа смещения [12]. Из рис. 3 

видно, что при высокой температуре T ≥ 50 K линии частотных зависимостей 

диэлектрической постоянной практически совпадают. Однако, при 

понижении температуры в диэлектрических спектрах твердых растворов Sr1-

xPbxTiO3, наблюдается частотная дисперсия. Такое поведение 

диэлектрической постоянной может указывать на возникновение 

суперпараэлектрического состояния ниже точки сегнетоэлектрического 

фазового перехода в системах на основе SrTiO3 [13]. Аналогично спиновым 

кластерам, возникающим в суперпарамагнитном состоянии, 
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суперпараэлектрическое состояние характеризуется появлением локальных 

вкраплений сегнетоэлектрических нанообластей различного размера в 

высокополяризаванной параэлектрической матрице. Значения поляризации 

нанообластей могут переключаться под действием тепловых флуктуаций. 

Таким образом, частота флуктуаций понижается при понижении 

температуры, что приводит к наблюдаемой дисперсии диэлектрического 

отклика. Суперпараэлектрическое поведение также было установлено в 

квантовых параэлектриках на основе SrTiO3 при исследовании 

монокристаллов Sr1-xCaxTiO3 при x = 0.007 [14] и твердых растворов керамик 

(Sr1-1.5xBix)TiO3 [15]. 

Из рис. 2 видно, что температурное поведение диэлектрической 

постоянной твердого раствора с концентрацией x = 0.005 в 

низкотемпературной области обнаруживает плато, схожее с поведением 

чистого SrTiO3 [6]. Как известно, в чистом SrTiO3 подобное поведение 

диэлектрической проницаемости объясняется наличием квантовых 

флуктуаций системы в низкотемпературной области, подавляющих 

сегнетоэлектрический фазовый переход. Для сравнения поведения 

диэлектрической отклика всех твердых растворов Sr1-xPbxTiO3 в области 

низких температур, были изучены зависимости диэлектрической 

проницаемости в логарифмической шкале, рис. 4. На рисунке показано, что 

низкотемпературное диэлектрическое плато наблюдается для всех твердых 

растворов. Однако, его величина постепенно уменьшается с ростом 

концентрации ионов Pb, а форма пика диэлектрической проницаемости 

становится более узкой. Таким образом, можно предположить, что при 

увеличении концентрации ионов Pb наблюдается подавление квантовых 

динамических флуктуаций системы квантового параэлектрика и усиление 

классических тепловых флуктуаций. 
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Рис.  4. – Температурная зависимость диэлектрической проницаемости 

керамических образцов Sr1-xPbxTiO3 при x = 0.005, 0.02 и 0.04 при частоте 1 

кГц, построенная в логарифмической шкале 

Более того, исследования диэлектрического отклика системы Sr1-

xPbxTiO3 проводились в режиме охлаждения и нагрева. На рис. 5 

представлена температурная зависимость диэлектрических спектров твердых 

растворов Sr1-xPbxTiO3 при x = 0.005, 0.02 и 0.04 в режимах охлаждения и 

нагревания при частоте 1 кГц. На рисунке показано, что при концентрации x 

= 0.005 температурный гистерезис отсутствует, а при концентрациях x = 0.02 

и x = 0.04 температурный сдвиг составляет 2 и 6 К, соответственно. То есть, 

при повышении концентрации примесных ионов Pb в системе Sr1-xPbxTiO3 

наблюдается увеличение температурного сдвига максимума диэлектрической 

проницаемости. Температурный гистерезис диэлектрических свойств 

является наиболее очевидным признаком фазового перехода первого рода, 

что также наблюдается в классическом сегнетоэлектрике первого рода 

BaTiO3 [16]. Помимо этого, температурный сдвиг диэлектрической 

константы как признак фазового перехода первого рода также наблюдался в 

квантовом параэлектрике AgTaO3, допированном ионами Li [17], и 
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некоторых магнитных материалах, таких как Ni, Fe, Co, и CoFe2O4 [18]. 

Отсутствие температурного гистерезиса в спектрах твердого раствора 

Sr0.005Pb0.995TiO3 может указывать на фазовый переход второго рода, либо на 

сильное влияние квантовых флуктуаций на температурное поведение 

диэлектрической константы в предкритической области. 
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Рис.  5. – Диэлектрические спектры твердых растворов Sr1-xPbxTiO3 при x = 

0.005, 0.02 и 0.04, полученные в режиме охлаждения и нагревания 

Поляризационные свойства 

Для дальнейшего изучения диэлектрических свойств были проведены 

поляризационные измерения твердых растворов Sr1-xPbxTiO3 при x = 0.005, 

0.02 и 0.04 в зависимости от частоты поля и температуры. Измерения 

проводились при частотах 10 мГц, 50 мГц, 0.5 Гц и 5 Гц, температурные 
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точки выбирались исходя из температуры максимумов диэлектрической 

проницаемости:  

для x = 0.005   при T = 9 K, 16 K, 30 K 

для x = 0.02   при T = 9 K, 36 K, 56 K, 70 K, 

для x = 0.04   при T = 9 K, 28 K, 58 K, 72 K, 100 K. 

Стоит отметить, что при более высоких частотах петли гистерезиса 

отсутствовали, что может указывать на появление поверхностных токов, 

препятствующих поляризации материала.  

На рис. 6 представлены P – E петли гистерезиса для твердых растворов 

квантового параэлектрика Sr1-xPbxTiO3 при x = 0.005, 0.02 и 0.04, полученные 

при частоте 10 мГц.  
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Рис.  6. – P – E петли гистерезиса, полученные при частоте 10 мГц при 

определенных температурах для твердых растворов Sr1-xPbxTiO3 при а) x = 

0.005, б) x = 0.02 и в) x = 0.04 
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На рисунке видно, что при повышении температуры петли гистерезиса 

плавно уменьшаются, указывая на потерю нелинейного отклика 

поляризации. Как было показано выше, макроскопический 

сегнетоэлектрический фазовый переход в системе Sr1-xPbxTiO3 при x = 0.005, 

0.02 и 0.04 происходит при температурах 16, 54 и 72 К, соответственно (рис. 

2). Однако, гистерезисное поведение поляризации в образцах наблюдается 

выше точки сегнетоэлектрического фазового перехода, как показано на рис. 

6. Наличие петель гистерезиса в параэлектрической фазе в системе Sr1-

xPbxTiO3 может свидетельствовать о присутствии полярных нанообластей 

выше точки сегнетоэлектрического перехода, что согласуется с результатами, 

полученными ранее методом колебательной спектроскопии КРС в работе 

Линник и др. [19]. 

Температурное поведение остаточной поляризации Pr, полученное при 

анализе петель гистерезиса твердых растворов Sr1-xPbxTiO3 при x = 0.005, 0.02 

и 0.04 в частотном диапазоне от 10 мГц до 5 Гц, показано на рис. 7. Отметим, 

что при понижении температуры значения остаточной поляризации 

возрастают. В твердом растворе с x = 0.005 величина остаточной 

поляризации Pr не превышает значения 0.5 мКл/см
2
. Как упоминалось выше, 

в этом образце можно ожидать появления квантовых динамических 

флуктуаций. Мы предполагаем, что остаточная поляризация Pr в твердом 

растворе Sr1-xPbxTiO3 с x = 0.005 подавляется квантовыми флуктуацими. 

Также необычным является температурное поведение Pr твердого раствора 

Sr1-xPbxTiO3 с x = 0.04. При понижении температуры от 100 до 60 К К 

наблюдается увеличение остаточной поляризации с максимумом Pr = 1,6 

мКл/см
2
, однако, ниже 60 К наблюдается существенный спад. Подобное 

поведение остаточной поляризации также было обнаружено в керамических 

образцах квантового параэлектрика Sr(1-1.5x)BixTiO3 [20] и в монокристалле 

Sr1-xCaxTiO3 c x = 0.007 [21]. Таким образом, квантовые флуктуации, которые 
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активизируются в низкотемпературной области, могут подавлять величину 

остаточной поляризации Pr. Более того, U. Bianchi и др. в работе [21] также 

предположили, что такое температурное поведение Pr может указывать на 

переход материала в суперпараэлектрическое состояние. Однако, для образца 

Sr1-xPbxTiO3 с x = 0.02 остаточная поляризация возрастает с понижением 

температуры. Можно предположить, что в данном составе наблюдается 

конкуренция между тепловыми и квантовыми флуктуациями (как показано 

на рис. 4). Также из рис. 7 можно увидеть, что при температурах 30, 70 и 100 

К для составов x = 0.005, x = 0.02 и x = 0.04, соответственно, значения 

остаточной поляризации Pr, полученные при различных частотах, 

практически совпадают. Но при понижении температуры наблюдается 

частотная дисперсия Pr, что также может указывать на 

суперпараэлектрическое состояние системы ниже точки 

сегнетоэлектрического перехода. 
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Рис.  7. – Температурная зависимость остаточной поляризации Pr твердых 

растворов Sr1-xPbxTiO3 при x = 0.005, 0.02 и 0.04 
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Заключение 

Методами диэлектрической и поляризационной спектроскопии были 

исследованы твердые растворы квантового параэлектрика Sr1-xPbxTiO3 при x 

= 0.005, 0.02 и 0.04. Анализ диэлектрических спектров показал, что 

макроскопический сегнетоэлектрический фазовый переход для составов с x = 

0.005, 0.02 и 0.04 происходит при температурах 16, 54 и 72 К, 

соответственно. Также показано, что влияние низкотемпературных 

квантовых флуктуаций становится менее значительным с увеличением 

концентрации примесных ионов Pb. Анализ частотных зависимостей 

диэлектрических спектров показал, что сегнетоэлектрический фазовый 

переход в твердых растворах Sr1-xPbxTiO3 является переходом типа 

смещения, а наличие частотной дисперсии может указывать на 

суперпараэлектрическое состояние ниже точки перехода. Поляризационные 

измерения показали, что фазовые превращения в системе Sr1-xPbxTiO3 

происходят путем возникновения полярных нанообластей. Также, анализ 

величин остаточной поляризации, полученных из P-E петель гистерезиса 

показал, что поляризация Pr также подавляется квантовыми динамическими 

флуктуациями. При этом, ниже температуры сегнетоэлектрического 

фазового перехода, наблюдается частотная дисперсия остаточной 

поляризации во всех составах.  
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